Spectral BASE 2.0

Symbol produktu
B-000 - B-710
B-810 - B-828
B-832 - B-834
B-852

B-910 - B-951
B-980 - B-998

B-P10 - B-P67
B-X10 - B-X80
C-00 - C-03, G-01
C-844

BD-01

BD-02

T-10, T-11

PRODUKTY POWIAZANE

Spectral SOLV 885

Spectral EXTRA 795

SPECTRAL

COLOR TECHNOLOGY

Karta Techniczna

Spectral BASE 2.0

Rozcienczalnikowy bazowy system mieszalnikowy

Nazwa produktu

Pigmenty bazowe solidowe
Pigmenty aluminiowe

Pigmenty aluminiowe kolor
Pigment aluminiowy SPECIAL UTM
Pigmenty pertowe

Pigmenty pertowe wielobarwne

Pigmenty pertowe z efektami specjalnymi
Pigmenty Xirallic®

Pigmenty proszkowe

Pigment proszkowy aluminiowy

Kontroler flopu

Dodatek do systemow 3CT

Pigmenty specjalne typu INK

Rozcienczalnik do baz
standardowy, szybki, wolny, extra wolny
Preparat do cieniowania

WEASCIWOSCI

* Duza wydajnosc¢

« Wysoka sita krycia

* Znakomite schniecie

« tatwosc aplikacji i cieniowania
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PRZYGOTOWANIE PODLOZA

SPECTRAL

oraz

SPECTRAL

Podktady epoksydowe

Podkfady akrylowe Wariant wypetniajacy lub gruntujacy:

- szlifowa¢ maszynowo na sucho papierem:
wstepnie: P320-P360
wykanczajgco: P400-P500 lub szarag wtékning Scierna.
- alternatywnie szlifowanie reczne na mokro:
wstepnie: P600
wykanczajgco: P800
Odttusci¢ za pomocg EXTRA 785.
Wariant mokro na mokro:

- zgodnie z informacjami zawartymi w kartach technicznych podktadéw SPECTRAL

OEM

Istniejgce wykonczenia Szlifowa¢ maszynowo na sucho papierem P400-P500 lub szarg wtokning $cierna.

Doktadnie odttusci¢ za pomocg EXTRA 785.

SYSTEM SZAROSCI WIDMOWYCH

P1

P2 P3 P4 P5

Zastosowanie systemu szarosci widmowych podtoza pozwala na:

- uzyskanie koloru podtoza zapewniajgcego optymalne krycie,

- zmniejszenie zuzycia lakieru bazowego i lepsze odwzorowanie koloru.
Informacja o zalecanej szaro$ci widmowej mozna znalez¢é w programie CarColor.

W przypadku braku takiej informacji w programie CarColor stosowaé¢ domysinie kolor podkfadu P3 (szary).

PRZYGOTOWANIE RECEPTURY

Wymieszac.

Rama mieszalnikowa powinna by¢ uruchamiana minimum dwa razy dziennie na 10 minut.

UWAGA:

Pigmenty INK T-10, T-11 — nie moga by¢ mieszane z pigmentami systemu bazowego Spectral BASE 2.0.
Stosowac wytgcznie do lakieréw bezbarwnych zgodnie z recepturg w programie CarColor.

WARUNKI APLIKACJI

Zaleca sie aplikacje Spectral BASE 2.0 w temperaturze wyzszej niz 18°C i wilgotnosci nie wigkszej niz 75%.

Dysza Cisnienie Regulacja pistoletu
(podawanie materiatu)

Pistolet niskoci$nieniowy
lub wysokocisnieniowy zasilany grawitacyjnie

Rekomendowany: pistolet niskocisnieniowy SATA jet 4000 HVLP zasilany grawitacyjnie

Petna warstwa 1.3 mm 1.8 +2.0 bar 2,5 obrotu

Przepytka 1.3 mm 1.4 +1.5bar 1 obrét
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APLIKACJA

KOLORY METALICZNE, PERLOWE

KOLORY SOLIDOWE (BEZ EFEKTU)

Il

Dozowanie wedtug programu Spectral CarColor
SOLYV 885.

Dozowanie wedtug programu Spectral CarColor.
SOLYV 885.

Objetosciowo

Objetosciowo

100+70+80

100+70+80

g@

DIN 4/20°C

w zaleznosci od koloru: 14 +17 s

DIN 4/20°C

w zaleznosci od koloru: 14 +17 s

C‘E:%

Aplikowa¢ warstwe kontrolng (w celu sprawdzenia
przygotowania powierzchni) - 30% petnej warstwy.

Aplikowa¢ pojedyncze warstwy 1 lub 2 do uzyskania
pozadanego stopnia krycia.

Aplikacja migdzy warstwami — z suszeniem.
Suszenie warstw kryjgcych do zmatowienia.
Aplikacja pojedynczej warstwy wypylonej

- odlegtos¢ od powierzchni: jak przy warstwie kryjgcej

Suszenie warstw do petnego zmatowienia + 5 min
przed aplikacja lakieru bezbarwnego.

Aplikowa¢ warstwe kontrolng (w celu sprawdzenia
przygotowania powierzchni) — 30% petnej warstwy.

Aplikowa¢ pojedyncze warstwy 1 lub 2 do uzyskania
pozadanego stopnia krycia.

Aplikacja miedzy warstwami — z suszeniem.
Kolory solidowe nie wymagajg warstwy wypylonej.

Suszenie warstw do petnego zmatowienia + 5 min
przed aplikacjg lakieru bezbarwnego.

Grubos¢
suchej
powtoki

12 +15um

20 + 25 pum

APLIKACJA KOLOROW TROJWARSTWOWYCH — 3CT

W przypadku aplikowania koloréw trojwarstwowych, zaréwno do pierwszej jak i do drugiej warstwy (receptury) dodaé 5%
utwardzacza H6115 lub H6125 na mieszanke bazy z rozcienczalnikiem.

Uzyskany efekt kolorystyczny zalezy bezposrednio od grubosci natozonej warstwy transparentnej. Dlatego konieczne jest
wykonanie natrysku prébnego.

CZAS SCHNIECIA

Czas schniecia Spectral BASE 2.0 jest uzalezniony od temperatury i wilgotnosci powietrza.
Wigksza wilgotnos¢ powietrza i nizsza temperatura wydtuzaja czas schniecie.
Stosowanie wymuszonego przeptywu powietrza lub podwyzszonej temperatury skraca czas schniecia.

SPECTRAL SOLV 885 ROZCIENCZALNIK DO BAZ

Powierzchnia do 20°C 20+25°C 25+35°C powyzej 35°C

Mata
1-2 elementy SOLYV 885 szybki SOLYV 885 szybki SOLYV 885 standardowy SOLYV 885 wolny
Spot repair
Srednia i

. SOLYV 885 szybki SOLYV 885 standardowy SOLV 885 wolny SOLV 885 extra wolny
3-5 elementow
Duza SOLV 885
Wiecej niz 5 elementéw standardowy SOLV 885 wolny SOLYV 885 wolny SOLV 885 extra wolny
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W przypadku koloréw z duzym ziarnem metalicznym zaleca sig stosowanie wolnego lub bardzo wolnego rozcienczalnika dla
poprawy réwnomiernosci utozenia efektu (w szczegdélnosci przy wyzszych temperaturach i wylakierowaniach duzych
powierzchni typu pokrywa silnika).

TRWALOSC MIESZANKI

3 miesigce/20°C
@ (bez rozcienczalnika)

CZYSZCZENIE SPRZETU

Doktadne czyszczenie Spectral SOLV 855, Spectral SOLV 885 lub rozpuszczalnikiem do wyrobow nitrocelulozowych.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Przechowywac¢ w chtodnych i suchych pomieszczeniach z dala od zrédet ognia i ciepta.

Unika¢ naswietlania promieniami stonecznymi.

TERMINY PRZYDATNOSCI

Spectral BASE 2.0 36 miesiecy/20°C
C-00 - C-03 10lat/20°C

C-844 10lat/20°C

G-01 36 miesiecy/20°C
T-10,T-11 12 miesiecy/20°C
Spectral SOLV 885 24 miesigce/20°C
BEZPIECZENSTWO

Patrz Karta Charakterystyki

INNE INFORMACJE

Numer rejestrowy: 000024104.

Efektywnos¢ naszych systeméw jest wynikiem badan laboratoryjnych oraz wieloletniego do$wiadczenia. Dane zawarte w
niniejszym materiale sg zgodne z aktualnym stanem wiedzy o naszych produktach i mozliwosciach ich stosowania.
Gwarantujemy wysoka jakos$¢ pod warunkiem, ze sg spetnione nasze instrukcje i ze praca jest wykonana zgodnie z
zasadami dobrego rzemiosta. Konieczne jest wykonanie prébnego zastosowania produktu ze wzgledu na potencjalnie
r6zne zachowanie sie wyrobu z r6znymi materiatami. Nie ponosimy odpowiedzialnosci jezeli na koncowy rezultat pracy
miaty wptyw czynniki znajdujace sie poza nasza kontrola.
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